
Verzeichnis abgedruckter Normen, und DVS-Merkblätter
(innerhalb der Sachgebiete nach steigenden DIN-/DVS-Nummern geordnet)

Dokument Ausgabe Titel

Schweißrichtlinien/Allgemeintoleranzen

DIN EN 1011-1 2009-07 Schweißen – Empfehlungen zum Schweißen metalli-
.      
   


DIN EN 1011-2 2001-05 Schweißen – Empfehlungen zum Schweißen metalli-
scher Werkstoffe – Teil 2: Lichtbogenschweißen von 
ferritischen Stählen; Deutsche Fassung EN 
1011-2:2001

DIN EN 1011-3 2019-06 Schweißen – Empfehlungen zum Schweißen me-
.    
    


DIN EN 1011-4 2001-02 Schweißen – Empfehlungen zum Schweißen me-
.    
   


DIN EN 1011-5 2003-10 Schweißen – Empfehlungen zum Schweißen metalli-
.


DIN EN 1011-6 2019-04 Schweißen – Empfehlungen zum Schweißen metal-
.    


DIN EN 1011-7 2004-10 Schweißen – Empfehlungen zum Schweißen metal-
.


DIN EN 1011-8 2018-07 Schweißen – Empfehlungen zum Schweißen metal-
.


DIN EN ISO 9013 2017-05 Thermisches Schneiden – Einteilung thermischer 
.   
    


DIN EN ISO 
13916

2018-03 Schweißen – Messung der Vorwärm-, Zwischenla-
.


DIN EN ISO 
13920

1996-11 Schweißen – Allgemeintoleranzen für Schweißkons-
truktionen – Längen- und Winkelmaße; Form und 
Lage (ISO 13920:1996); Deutsche Fassung EN ISO 
13920:1996



Dokument Ausgabe Titel

DVS 0703 2016-08 Grenzwerte für Unregelmäßigkeiten von Schmelz-
schweißverbindungen nach DIN EN ISO 5817 

Unregelmäßigkeiten/Werkstoffgruppen

DIN EN ISO 5817 2014-06 Schweißen – Schmelzschweißverbindungen an Stahl, 
.     
   
     


DIN EN ISO 
6520-1

2007-11 Schweißen und verwandte Prozesse – Einteilung 
.   
    
    


DIN EN ISO 
10042

2019-01 Schweißen – Lichtbogenschweißverbindungen an 
.    
   


DIN SPEC 1097 2009-10 Schweißen – Werkstoffgruppeneinteilung – 
.  
    


DIN CEN ISO/TR 
15608

2013-08 Schweißen – Richtlinien für eine  Gruppeneintei-
lung von metallischen DIN SPEC 8517 Werkstoffen 
(ISO/TR 15608:2013); Deutsche Fassung CEN ISO/TR 
15608:2013

DIN-Fachbericht 
CEN/TR 15235

2006-11 Schweißen – Verfahren zur Beurteilung von Unregel-
mäßigkeiten bei metallischen Bauteilen; Deutsche 
Fassung CEN/TR 15235:2005 

Schweißnahtvorbereitung

DIN 2559-2 2007-09 Schweißnahtvorbereitung – Teil 2: Anpassen 
.   


DIN 2559-3 2007-09 Schweißnahtvorbereitung – Teil 3: Anpassen der 
.   


DIN 2559-4 1994-07 Schweißnahtvorbereitung; Teil 4: Anpassen der 
.   


DIN EN 1708-1 2010-05 Schweißen – Verbindungselemente beim Schwei-
.


DIN EN 1708-2 2019-06 Schweißen – Grundlegende Angaben zu Schweiß-
verbindungen an Stahl – Teil 2: Nicht innendruckbe-
anspruchte Bauteile; Deutsche Fassung EN 
1708-2:2018



Dokument Ausgabe Titel

DIN EN 1708-3 2012-05 Schweißen – Verbindungselemente beim Schwei-      
ßen von Stahl – Teil 3: Plattierungen, Pufferungen, 
Auskleidungen druckbeanspruchter Bauteile; Deut-
sche Fassung EN 1708-3:2012

DIN EN ISO 6947 2020-02 Schweißen und verwandte Prozesse – Schweißpo-
sitionen (ISO 6947:2019); Deutsche Fassung EN 
ISO 6947:2019

DIN EN ISO 
9692-1

2013-12 Schweißen und verwandteProzesse – Arten der 
Schweißnahtvorbereitung – Teil 1: Lichtbogenhand-
schweißen, Schutzgasschweißen, Gasschweißen, 
WIG-Schweißen und Strahlschweißen von Stäh-
len (ISO 9692-1:2013); Deutsche Fassung EN ISO 
9692-1:2013

DIN EN ISO 
9692-2

1999-09 Schweißen und verwandteVerfahren – Schweiß-
nahtvorbereitung – Teil 2: Unterpulverschweißen 
von Stahl (ISO 9692-2:1998, enthält Berichtigung 
AC:1999); Deutsche Fassung EN ISO 9692-2:1998  
AC:1999

DIN EN ISO 
9692-3

2016-11 Schweißen und verwandteProzesse – Arten der 
Schweißnahtvorbereitung – Teil 3: Metall-Inert-
gasschweißen und Wolfram-Inertgasschweißen 
von Aluminium und Aluminiumlegierungen (ISO 
9692-3:2016); Deutsche Fassung EN ISO 9692-
3:2016

DIN EN ISO 
9692-4

2003-10 Schweißen und verwandteProzesse – Empfehlun-
genzurSchweißnahtvorbereitung – Teil 4: Plattierte-
Stähle (ISO 9692-4:2003); Deutsche Fassung EN 
ISO 9692-4:2003




